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RESUMEN 

Se construyó y ensayó hasta rotura una losa elevada (6.20 × 6.20 x 0.13 m3) de 
Hormigón Autocompactante Reforzada con Fibras de Acero. La dosificación de 
fibras fue de 90 kg/m3 y ninguna armadura convencional. Se cargaron dos paneles 
bajo carga puntual, midiendo desplazamientos en forma simultánea. Finalmente, se 
registró el patrón de fisuración. Se modeló la losa en base a la teoría de líneas de 
rotura (recomendada por ACI544-6R). Adicionalmente, se propone una adaptación 
del método en el cual se considera, para cada línea de rotura, un valor de momento 
relacionado con la magnitud de su giro en vez de una plastificación perfecta. Los 
resultados experimentales muestran un patrón de fisuración en abanico, similar a 
estudios previos. Cargas máximas de 156 y 212 kN, para desplazamientos de 20 
mm, y cargas de 117 y 188 kN al final del ensayo, para desplazamientos de 60 mm. 
La adaptación al modelo de líneas de rotura propuesta permite determinar una curva 
carga-desplazamiento que se ajusta adecuadamente a los valores experimentales. 
Se puede concluir que la losa es capaz de soportar cargas habituales para 
elementos de edificación, resultando una solución prometedora, capaz de reducir 
costos y tiempos de ejecución. 

ABSTRACT 

A fibre reinforced self compacting concrete elevated slab (6.20 × 6.20 x 0.13 m3) was 
build and tested up to failure. 90 kg/m3 fibre dosage and no conventional 
reinforcement was used. Two panels were tested under punctual load, measuring 
displacement simultaneously. Cracking pattern was measured at the end of test. The 
slab was modelled with the yield line theory (recommended by ACI544-6R). 
Furthermore, an adaptation of the model is proposed, in which the moment 
corresponding to the amount of rotation of the hinges is used for each yield line 
instead of a perfect plastic moment. Results show a fan cracking pattern, similar with 
previously reported. Maximum loads of 156 and 212 kN were obtained, for 
displacements of 20 mm. Loads of 117 and 188 kN were obtained at the end of the 
test, for displacements of 60 mm. The proposed adaptation of the yield lines model, 
allows obtaining a load-displacement curve that adequately fits the experimental 
values. It can be concluded that the slab is capable of bearing usual building loads, 
resulting in a promising solution capable to reduce construction costs and times. 

 



 

 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El hormigón reforzado con fibra (HRF) se ha utilizado con éxito como único 
refuerzo en losas elevadas, con docenas de edificios de varios pisos ya construidos 
(ACI Committee 544, 2018). El uso de HRF en estos elementos simplifica la 
construcción con ahorros de tiempo y costos asociados a una reducción en mano de 
obra y equipo mientras mejora el control de fisuración y la durabilidad. Estos ahorros 
aumentan aún más cuando se utiliza HRF autocompactante (HARF). Para su 
desarrollo, las losas elevadas de HRF han sido estudiadas tanto experimental como 
numéricamente por varios autores. En general, se ha observado una buena 
respuesta en las losas experimentales ya ensayadas, tanto en términos de 
capacidad de carga, patrones de fisuras, como también en términos de ductilidad 
(Mobasher, 2010) (Salehian, 2017) (Colombo, 2017) (Maturana Orellana, 2013) (di 
Prisco, 2016). 

Existen diferentes recomendaciones y guías para el diseño de losas elevadas de 
HRF, entre las que destaca principalmente el reporte ACI 544.6R (ACI Committee 
544, 2018) y el fib Model-Code 2010 (FIB, 2010). Una diferencia notable entre ellos 
es el procedimiento para obtener la ecuación constitutiva del HRF. Por más que 
ambos dan libertad de elegir la forma de caracterización, el primero recomienda el 
uso de losetas pequeñas según la norma ASTM C1550 (ASTM, 2010), mientras que 
el segundo prefiere el uso de vigas pequeñas, según EN 14651 (EN 14651, 2005), y 
luego aplica coeficientes para tener en cuenta la distribución de fibra (factor: K) y la 
redundancia estructural (factor: KRd) del elemento a diseñar. 

Para la evaluación estructural, ambas recomendaciones aceptan el uso del 
Método de las Líneas de Rotura, desarrollado por Johansen (Johansen, 1962) en 
paralelo con Gvozdev (Gvozdev, 1960), para la estimación de la capacidad de carga 
última de las losas. Estos métodos, originalmente desarrollados para ser realizados 
a mano, recientemente se han implementado con éxito en programas informáticos, 
lo que permite el análisis de geometrías y casos de carga más complejos. 

Uno de los principales objetivos del Grupo de Hormigón Estructural (GHE) de la 
Universidad de la República, Uruguay, es la introducción del HRF para uso 
estructural en el país. Los desarrollos recientes más relevantes del grupo son: un 
ensayo simplificado para la caracterización de tensiones del HRF (Ensayo 
Montevideo) (Segura-Castillo, Monte, 2018), el estudio de la anisotropía del HRF 
(Segura-Castillo, Cavalaro, 2018), Paneles Sandwich Prefabricados de HRF 
(Segura-Castillo, García, 2018) o muros pantalla bi-capa reforzadas con HRF 
(Segura-Castillo, 2012). 

Más recientemente, en un proyecto de colaboración con la empresa constructora 
ABENGOA-TEYMA, el grupo construyó y ensayó hasta la rotura la primera losa 
elevada experimental de HARF a escala real en América del Sur. En este marco, el 
objetivo de este artículo es doble: por un lado, presentar en la región los principales 
aspectos y resultados del programa experimental; y por otro lado, mostrar y 
comparar con los resultados experimentales, resultados obtenidos analíticamente 
con la teoría de líneas de rotura, según las recomendaciones clásicas, y según una 
propuesta de modificación para la misma. 



 

 
 

 
 

2. MODELO TEÓRICO DE COMPORTAMIENTO 

2.1. Teoría de Líneas de Rotura 

Basado en la teoría de líneas de rotura (Johansen, 1962), es posible determinar la 
carga última de rotura de una losa de HRF (ACI Committee 544, 2018). Ensayos 
experimentales, e.g. (Salehian, 2017), muestran un patrón de fisuración en forma de 
abanico en la cara inferior de la losa, producto de los momentos positivos. Por otra 
parte, en la cara superior, debido a los momentos negativos, se observan fisuras 
formando una semicircunferencia cuyo centro corresponde al punto de aplicación de 
la carga (Figura 1a). 

A partir de este patrón de fisuración, adoptando las hipótesis de la teoría de líneas 
de rotura se determina la carga última de rotura de la losa sometida a una carga 
puntual, indicada en la Ec. 1 

 

 

Donde 𝑀௣
ା es el momento plástico positivo y 𝑀௣

ି al momento plástico negativo. Un 
análisis similar puede encontrarse en (Salehian, 2017). 

 

     

 (a) (b) 

Figura 1 - Mecanismo de falla según teoría de líneas de rotura: a) modelo clásico; b) 
modelo propuesto 

2.2. Propuesta de adaptación al modelo de líneas de rotura. 

En este apartado se plantea un análisis alternativo en el cual se modifican dos de 
las hipótesis de la teoría clásica de líneas de rotura, con el fin de reflejar en mejor 
medida el comportamiento de losas de HRF. 

 𝑃௨௟௧ ൌ π൫𝑀௣
ି ൅ 2𝑀௣

ା൯ (1) 



 

 
 

 
 

Por un lado, se elimina la hipótesis de comportamiento elastoplástico perfecto del 
material, ya que se puede ver, en los ensayos realizados en probetas prismáticas de 
HRF, que la respuesta Momento-Giro a nivel seccional se aleja de este 
comportamiento. Por lo tanto, en el modelo propuesto se considera, para cada línea 
de rotura, un valor de momento variable, relacionado con la magnitud de su giro. 

Por otro lado, la obtención de la carga última según el modelo clásico, parte de un 
análisis de una porción diferencial de losa. Considerando el comportamiento 
elastoplástico perfecto, se supone que el número de fisuras generadas debido a los 
momentos positivos es infinito. Sin embargo, los patrones de fisuración reales 
observados en los casos de losas experimentales muestran, naturalmente, un 
número discreto de fisuras, que suponemos puede afectar significativamente la 
respuesta numérica. Por lo tanto, el modelo adaptado de comportamiento supone la 
generación de un número (n) de fisuras positivas (Figura 1b). 

A partir de la geometría de la losa, y manteniendo la hipótesis de movimiento 
rígido de los tramos de losa entre líneas de rotura, se obtiene la relación entre el 
descenso del punto de aplicación de la carga (δ) y los giros en las secciones de 
interés de la misma. Por ejemplo, para el giro negativo (θି) se escribe el descenso 
en función del radio (𝑟) del circulo de rotura, según la expresión trigonométrica: 

 

 𝛿 ൌ θି. 𝑟 (2) 

 

En función del número de fisuras (n) se obtiene la relación entre los ángulos de 
giro de los momentos negativos y los positivos. 

 

 θା ൌ θି𝑠𝑖𝑛 ቀ
π
𝑛

ቁ (3) 

 

En función de dichos giros, y planteando el equilibrio de trabajo interno y externo, 
se obtiene una expresión para la carga soportada por la losa dada por la Ec. (4): 

 

 
𝑃ሺθି, 𝑛ሻ ൌ

׬ π𝑀௣
ିఏష

଴ 𝑑𝜃ି  ൅ ׬  2𝑛 𝑀௣
ା𝑑𝜃ାఏା

଴

𝜃ି  
(4) 

 
Donde el valor de 𝑀௣

ା y θା dependen del número 𝑛. 

Cabe aclarar que, al igual que en la teoría clásica de líneas de rotura, se 
desprecian las deformaciones elásticas en la losa frente a las plásticas al entrar en 
el tramo de plastificación de esta. 

Por último, utilizando la relación entre el giro y el descenso central (Ec. (2)) se 
puede determinar la carga en función del descenso del punto central de la losa. 



 

 
 

 
 

3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

Parte de la campaña experimental ya fue presentada previamente (Segura-
castillo, 2021). En esta sección se resume parte del contenido ya presentado, y se 
agrega información sobre los testigos extraídos, con los objetivos de, por un lado, 
presentar en la región la experiencia realizada, y por otro, mostrar la información 
necesaria para contrastar el modelo teórico propuesto. 

3.1 Construcción de la losa 

Se construyó una losa elevada de hormigón autocompactante reforzado con fibras 
(HARF) a escala real, y se la ensayó hasta la rotura bajo ciclos cortos de carga. El 
sitio de construcción estaba ubicado en Montevideo, Uruguay. La losa se construyó 
en junio de 2018 y se ensayó entre junio y agosto de 2019. 

La losa experimental, sin ningún tipo de refuerzo convencional, tenía 6.2 x 6.2 m2 
de dimensiones en planta (Figura 2) y un espesor nominal (t) de 130 mm. Estaba 
conformada por cuatro paneles continuos de 3.1 x 3.1 m2 cada uno, apoyados en 
tres líneas de tres columnas de hormigón armado, llenado in situ, con una sección 
cuadrada de 0.2 x 0.2 m2. La losa estaba elevada dos metros sobre el nivel del 
suelo. Una losa de fundación en HARF sostenía las columnas. 

 
 (a) (b) 

Figura 2 - Geometría de la losa experimental: a) planta; b) alzado 

Los materiales utilizados para la mezcla de HARF fueron: cemento CEM I, agua, 
dos agregados finos naturales de río, agregados gruesos graníticos con dimensión 
máxima de 19 mm, superplastificante y fibras de acero con extremos en forma de 
gancho (Ferrofiber AR65) con una longitud (l) de 50 mm y un diámetro (d) de 0.77 
mm, dando como resultado una relación de aspecto (λ = l / d) de 65. Se utilizó un 
contenido de fibra de 90 kg/m3 (equivalente a 1.14% en volumen). La mezcla fue 



 

 
 

 
 

diseñada para poder ser bombeable y tener características autocompactantes. Los 
requisitos de autocompactabilidad de la mezcla se evaluaron mediante la ejecución 
del ensayo del cono de flujo (EN 12350-8, 2010) (obteniendo un escurrimiento de 
660 mm) y mediante inspección visual (ASTM C1611, 2005). 

El HARF utilizado en la losa elevada se ensayó a compresión a los 28 días 
mediante probetas cilíndricas con un diámetro de 150 mm y una altura nominal de 
300 mm, obteniendo una resistencia a la compresión media igual a 64.3 MPa. El 
comportamiento de tracción post-pico del material se determinó ensayando 5 vigas 
utilizando el ensayo de flexión de tres puntos, también a los 28 días, según EN 
14651 (EN 14651, 2005). Para todas las probetas, se calculó el límite de 
proporcionalidad fL, y las resistencias residuales a la tracción por flexión fR1 y fR3, 
correspondientes a desplazamientos del borde de la fisura (CMOD) de 0.5 y 2.5 mm, 
respectivamente. Los valores medios obtenidos fueron (coeficiente de variación 
entre paréntesis): fL = 7.02 MPa (8%); fR1 = 10.23 MPa (10%) y fR3 = 8.63 MPa 
(12%), con los que se calcularon las siguientes resistencias residuales 
características a tracción por flexión: fL,k = 6.10 MPa; fR1,k = 8.58 MPa y 
fR3,k = 7.00 MPa. 

La losa de fundación, con un espesor nominal de 130 mm y la misma mezcla de 
HARF que la utilizada en la losa elevada, se utilizó tanto para proporcionar soporte a 
la estructura como para servir como primera prueba a escala real de la mezcla. 
Descansaba directamente sobre una capa de grava compactada de 400 mm. Se 
dejó previsto la colocación de acero de refuerzo para conectar tanto los pilares como 
los cables utilizados en los ensayos de carga. Los pilares se realizaron con hormigón 
armado convencional. 

El llenado de la losa se realizó mediante una única instancia de bombeo, en 
aproximadamente 6 minutos. Para el llenado, se le indicó al operario de la manguera 
de la bomba, que realizara la colocación del hormigón principalmente desde el 
centro de cada panel, siguiendo el sentido de las agujas del reloj en los distintos 
paneles. En la Figura 3a se puede ver la losa previo al llenado. En el encofrado se 
indicó la dirección de hormigonado. A pesar de las indicaciones, la colocación del 
hormigón tendió a llevar un rumbo más aleatorio. En la Figura 3a se puede observar 
también que las únicas armaduras son las provenientes del pilar, para asegurar la 
conexión de estos a la losa. En la Figura 3b se muestra una imagen durante la 
colocación. Debido al uso del hormigón autocompactante, se logró una 
compactación sin el uso de vibradores. En el centro de las losas se dejaron previstos 
dos cilindros de plástico vacíos, previendo el pase de la varilla a ser usada durante 
el ensayo. Después del llenado de la losa, se realizó el curado húmedo de la misma 
durante 5 días. 

3.1 Ensayo de la losa 

Para el ensayo de las losas, se cargaron puntualmente dos paneles opuestos, con 
ciclos de carga/descarga. La carga tuvo lugar primero en un panel y, después de su 
rotura, se procedió a realizar la carga del segundo panel. Con este esquema, se 
espera una cierta pérdida de rigidez para el segundo panel después de ensayar el 



 

 
 

 
 

primer panel. Sin embargo, en experiencias anteriores se demostró que esta 
influencia se reduce, ya que la fisuración se produce en diferentes zonas de la losa. 

El ensayo de carga de cada panel se realizó en dos etapas: la primera fue de 
carga controlada, registrando cada medida para incrementos de carga constante 
hasta que se registró la carga pico. Luego de alcanzar la carga pico, en la segunda 
etapa, el ensayo fue controlado por el desplazamiento del punto central del panel, 
registrando cada medida para incrementos de desplazamiento aproximadamente 
constantes. 

   

 (a) (b) 

Figura 3 - Fotografías del Proceso de llenado de la losa de HARF: a) previo al 
llenado; b) durante el llenado 

Para introducir la carga en el panel se utilizó un gato hidráulico (Figura 4), 
controlado por una bomba manual. La parte superior del gato estaba conectada a 
una varilla que atravesaba la losa por un orificio central previsto durante el llenado. 
Por debajo, la varilla se conectó a cuatro cables de suspensión que se conectaron a 
la parte inferior de las cuatro columnas alrededor del panel a ensayar. La bomba 
hidráulica se controló manualmente para permitir un aumento gradual de la carga en 
incrementos de 18 kN (200 psi en el gato) y 9 kN (100 psi en el gato) para los 
paneles 1 y 2 respectivamente. La fuerza de carga se midió desde una sola celda de 
carga colocada sobre el gato hidráulico y entre el gato y la placa conectada a la 
varilla de acoplamiento. 

Simultáneamente con la carga de la losa, se registraron desplazamientos 
verticales de varios puntos de la losa mediante comparadores. Finalmente, cuando 
se completaron los ensayos de carga, se inspeccionó la losa en busca de las fisuras 
ocasionadas y se registró el patrón de fisuración. 

 

3.1 Extracción y ensayo de testigos 

Luego del ensayo de carga de la losa elevada se extrajeron, para este estudio, 8 
testigos de zonas inalteradas de la misma (Figura 5a). 4 cercanos al panel 1 y otros 
4 cercanos al panel 2. A cada testigo se le realizó un ensayo a flexión a tres puntos 



 

 
 

 
 

(Figura 5b). La altura de este, correspondiente al espesor de la losa, se mantuvo 
inalterada para obtener un resultado representativo del comportamiento estructural. 
Se midieron en el ensayo: la carga aplicada 𝑃t, el desplazamiento en la sección 
central δt, y la apertura de fisura (𝐶𝑀𝑂𝐷), según se encuentran esquematizados en 
la Figura 5c. De cada grupo de 4 testigos, a su vez, se ensayaron 2 en la posición 
extraída (traccionando las fibras correspondientes a la cara inferior de la losa: “M+”) y 
2 en la posición invertida (traccionando las fibras de la cara superior: “M-”). 

 

Figura 4 - Configuración del ensayo experimental de un panel de la losa 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5 - Ensayo de testigos extraídos: a) extracción; b) Foto durante el ensayo; c) 
Esquema ensayo 



 

 
 

 
 

A partir de la carga aplicada en el ensayo de flexión, es posible calcular el 
momento flector en la sección central de la probeta. Por otra parte, conociendo la 
apertura de fisura en dicha sección, y asumiendo la hipótesis de giro rígido de cada 
una de las mitades, es posible calcular los giros relativos entre ambas mitades. 
Vinculando ambos datos, es por lo tanto posible construir una curva Momento-giro 
representativa del comportamiento seccional de la losa. 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Ensayos de losa 

Se logró ensayar exitosamente la losa. Las curvas Fuerza-Desplazamiento de 
ambas losas se muestra en la Figura 6a. Se puede observar un primer tramo lineal 
para ambas losas, que termina en una carga de aproximadamente 80 kN, teniendo 
la losa una deflexión del punto central de aproximadamente 2 mm. Luego del tramo 
lineal, la losa es aun capaz de llevar cargas de mayor magnitud, pero registrando 
una pérdida gradual de rigidez. La carga máxima se registra para un desplazamiento 
de aproximadamente entre 20 y 30 mm, siendo 156.4 kN y 211.8 kN para los 
paneles 1 y 2 respectivamente. Luego de alcanzada la carga máxima, la losa 
presenta una suave reducción de la capacidad de carga. El ensayo se interrumpió 
cuando se alcanzaron desplazamientos de aproximadamente 60 mm, siendo aun la 
losa capaz de soportar grandes esfuerzos: 117.3 kN y 187.9 kN para los paneles 1 y 
2 respectivamente. 

Cabe observar que las carga soportadas están por encima de las cargas 
habituales para estructuras de edificación. Por ejemplo, suponiendo en forma 
simplificada una carga de diseño de 15 kN/m2 (incluyendo peso propio de 
terminaciones y sobrecargas), se tendría una carga total por panel de 135 kN. 
Además, en el caso ensayado, la carga se introduce en forma aproximadamente 
puntual, en el centro del panel, lo que resulta una situación desfavorable. 

Se debe destacar también, la gran ductilidad del elemento, alcanzando 
deformaciones claramente muy por encima de las deformaciones de servicio 
esperadas para estos elementos. Además, para estas deformaciones aun se 
mantiene un gran porcentaje (superior al 75%) de la carga máxima alcanzada. 

Por otro lado, el registro de las fisuras muestra el patrón en abanico clásico 
reportado previamente por otros autores. A modo de ejemplo se muestra en la 
Figura 6b parte del patrón de fisuración registrado en la cara inferior de la losa, en el 
entorno del punto de aplicación de carga. Se pueden ver cuatro fisuras principales 
partiendo radialmente, desde aproximadamente el punto de aplicación de carga. 
También se registraron varias fisuras secundarias (de menos espesor) también en 
forma radial (aunque no se aprecian en la figura). 

Al finalizar el ensayo se observaron, al retirar la carga, grandes fisuras 
remanentes (mayores a 3 mm), principalmente en la cara inferior de la losa. Las 
fisuras en la cara superior eran de menor magnitud (aproximadamente 1 mm). Este 



 

 
 

 
 

resultado está en línea con la relación de ángulos obtenida por el modelo de líneas 
de rotura (Ec. 2). 

 

  

 (a) (b) 

Figura 6 - Ensayo de paneles: a) curva fuerza-desplazamiento; b) patrón de 
fisuración de cara inferior 

4.2 Ensayos de testigos extraídos 

En la Figura 7a se muestra un resultado típico de uno de los testigos extraídos de 
la losa. Se puede observar un comportamiento típico de “endurecimiento” (o 
“hardening”), caracterizado por un tramo lineal inicial, que continúa hasta que se da 
la primera fisura en la matriz de hormigón (para una carga de aproximadamente 30 
kN). Al producirse la primera fisura se observa un pequeño descenso en la carga. 
Para el HRF utilizado, las fibras cosiendo la fisura son capaces de transferir una 
carga mayor a la soportada por la matriz en el momento de fisuración, por lo tanto, 
luego de producida la primera fisura se observa un segundo aumento de la 
capacidad de carga del testigo. En este caso, la rigidez es menor, ya que está 
gobernado por las fibras cociendo la fisura. 

A medida que aumenta la carga, se observan en el testigo la formación de nuevas 
fisuras de pequeño espesor y una gradual perdida de rigidez, hasta alcanzarse la 
carga máxima. Posterior a esta, la carga comienza a descender, observándose en el 
testigo la apertura predominante de una de las fisuras. En la Figura 7b se observa el 
patrón de fisuración del testigo al finalizar el ensayo. Se puede observar la fisura 
principal antes descrita y, en su entorno, las fisuras secundarias formadas durante el 
aumento de carga posterior a la primer fisura. 

En la Figura 7a se indican también los valores de fuerza seleccionados por la 
norma europea EN14651 para caracterizar el comportamiento del HRF, 
correspondientes a CMOD de 0.5, 1.5, 2.5 y 3.5 mm, y designados como F1, F2, F3 y 
F4 respectivamente. 

 



 

 
 

 
 

 

  

 (a) (b) 

Figura 7 - Ensayo en testigos extraídos: a) Curva típica Fuerza-CMOD; b) patrón de 
fisuración en cara inferior del ensayo 

 

De acuerdo con el Código Modelo 2010 de la fib [3], se asocian las situaciones de 
Estado Límite Último a una apertura de fisura de 2.5 mm, correspondientes al valor 
F3. Para este valor de carga se determina el momento transmitido por el testigo, al 
que se denomina “Momento Plástico” (“Mp”). En la Tabla 1 se muestran los 
momentos plástico promedio de los testigos extraídos de ambos paneles, y 
ensayados para traccionar la cara inferior de la losa (“Mp

+”) y la cara superior (“Mp
- ”). 

Tabla 1 - Momentos plásticos de acuerdo a recomendaciones fib 

Panel  
Mp

+  
[kNm/m] 

Mp
–  

[kNm/m] 
1 12.80 11.04 
2 16.88 19.70 

 

5. RESULTADOS NUMÉRICOS 

En la Figura 8 se muestran los resultados numéricos (en patrón raya-punto gris 
para el modelo clásico y con líneas negras para los resultados del modelo adaptado) 
superpuestos a los resultados experimentales (con líneas gris continuas), para 
ambos paneles estudiados. A continuación de dan detalles de los mismos. 

5.1 Resultados numéricos: Modelo clásico líneas de rotura 

A partir de los momentos de plastificación positivos y negativos promedio 
obtenidos de los testigos extraídos, determinados en el apartado anterior, y 
siguiendo el modelo de líneas de rotura clásico (ecuación (1)) se obtuvieron valores 



 

 
 

 
 

de carga de colapso (“PMp”) de 115.12 kN y 167.94 kN, para los paneles 1 y 2 
respectivamente. 

En el modelo clásico, el valor de colapso se produce en el momento que todas las 
líneas de rotura alcanzan el momento de plastificación. Este valor no está asociado 
a un giro o desplazamiento específico de la estructura. Por lo tanto, en la Figura 8 se 
indica este valor constante para todos los desplazamientos. 

Se puede observar que el modelo subestima los valores experimentales, tanto 
para el valor máximo de carga alcanzado (74% y 79% del valor experimental para el 
panel 1 y 2 respectivamente), como para la carga al final del ensayo (98% y 89%). 

5.2 Resultados numéricos: Modelo propuesto líneas de rotura 

A partir de las curvas Momento-giro obtenidas experimentalmente de los testigos 
extraídos, y utilizando la expresión del modelo propuesto (ecuación (4)), se 
obtuvieron curvas Fuerza-desplazamiento para ambos  paneles de la losa, en 
función del número de fisuras (n). 

 

 

 

Figura 8 - Resultados numéricos de los modelos de líneas de rotura 

En ambos  paneles las curvas analíticas se aproximan cualitativamente a las 
experimentales para valores de n menores a 20. Se observa también un 
comportamiento cuantitativo similar para la curva con n=20 para desplazamientos 
menores a 20 mm. 

Para desplazamientos entre 20 mm y 60 mm la curva experimental registró un 
descenso en el valor de carga que solo fue registrado por la curva con n=4. 
Experimentalmente, al ensayar la losa, se observó el aumento preponderante de 4 
fisuras negativas, luego de alcanzar la carga máxima de la losa. Podemos suponer 
que estas fisuras dominan el comportamiento de la estructura a partir de este punto. 
Sería interesante incorporar este comportamiento a los modelos. 



 

 
 

 
 

Para valores de n elevados (50 y 100), las curvas analíticas subestiman los 
valores experimentales, acercándose al valor obtenido mediante el cálculo clásico 
para desplazamientos grandes. 

Por otra parte, en el tramo elástico lineal, el comportamiento no es representativo 
dado que en dicho tramo las deformaciones elásticas no son despreciables, tal como 
fue planteado por hipótesis. De todos modos, para este tramo, es relativamente 
simple y preciso realizar un modelo independiente elástico lineal (por ejemplo a 
través de un modelo MEF) para evaluar el comportamiento de la losa. 

En la Tabla 2 se presentan las diferencias relativas de las curvas analíticas para 
los diferentes valores de n respecto a la curva experimental. La comparación se 
realiza para dos valores de desplazamiento: 25 mm (representativo de la carga 
máxima) y 50 mm (representativo de las condiciones al final del ensayo). 

 

Tabla 2 - Diferencias relativas entre valores experimentales y analíticos 

Panel Curva P25mm  
[kN] 

Err. Rel.  
[%] 

P50mm  
[kN] 

Err. Rel.  
[%] 

1 Experim. 153.00 --- 122.40 --- 
n=4 171.36 12.00 150.65 23.08 
n=10 176.09 15.09 175.46 43.35 
n=20 163.56 6.91 170.17 39.03 
n=50 134.73 -11.94 150.97 23.34 
n=100 90.21 -41.04 127.44 4.12 

2 Experim. 209.45 --- 201.48 --- 
n=4 228.04 8.88 199.05 -1.21 
n=10 225.83 7.82 230.41 14.36 
n=20 208.81 -0.30 216.20 7.30 
n=50 176.37 -15.79 192.54 -4.44 
n=100 127.97 -38.90 164.69 -18.26 

 

Comparando los valores asociados al desplazamiento de 25 mm, se observa el 
buen ajuste logrado con los modelos con n menores o iguales a 20 (errores menores 
a 15%), en particular para el modelo con n=20 (con errores menores a 7% en ambos  
paneles). 

Para los desplazamientos de mayor magnitud, el ajuste es desigual. Observando 
los resultados experimentales, se registra un comportamiento cualitativamente 
distinto en ambos paneles, teniendo el panel 2 una caída de carga suave, mientras 
que el panel 1 registra un primer tramo con una caída de mayor magnitud, seguido 
de una estabilización luego de pasar, aproximadamente, los 45 mm de descenso. Es 
posible que hayan existidos efectos diferentes en ambos  paneles que no sean 
reflejados por el modelo aquí presentado. 

Para los desplazamientos de 50 mm, en el panel 2 el modelo que mejor ajusta es 
con n=4, de acuerdo a lo dicho anteriormente. Además, observando la gráfica de la 
Figura 8, se observa una pendiente similar de ambas curvas. Por su parte, para el 



 

 
 

 
 

panel 1, si bien se tiene una diferencia considerable entre el modelo numérico y el 
experimental (23%), nuevamente las pendientes son relativamente similares. 

 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo se presentan resultados experimentales y numéricos de una 
experiencia pionera en la región: la construcción, ensayo y modelado hasta rotura de 
una losa de hormigón reforzada únicamente con fibras. 

Las principales conclusiones son: 

 La losa construida mostró un comportamiento experimental adecuado para 
un elemento estructural, soportando esfuerzos mayores a los usuales en 
estructuras de edificación y mostrando un comportamiento dúctil. 

 La adaptación al modelo de líneas de rotura propuesto permite determinar 
una curva carga-desplazamiento que se ajusta adecuadamente a los 
valores experimentales. 

Se puede concluir que la losa de HRF es una solución prometedora para la 
industria de la construcción, que cumple los requisitos estructurales, y capaz de 
reducir costos y tiempos de ejecución. 

En trabajos futuros se profundizará en la solución numérica propuesta, en busca 
de alcanzar una metodología de diseño robusta y práctica para el diseño de estos 
elementos. 
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